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El reconocimiento molecular es el principio subyacente en la mayoría de los procesos biológicos. En los últimos años, grandes esfuerzos se han realizado a los fines de fabricar receptores sintéticos capaces de reconocer y unirse específicamente a sustratos con alta afinidad y selectividad. En principio, estos materiales sintéticos tienen la ventaja de ser más baratos y estables que los bioreceptores de funcionalidad análoga.
 Además, siempre es posible desarrollar receptores artificiales para sustratos cuyos receptores naturales sean difíciles de obtener o que simplemente no existan. 

Una manera relativamente sencilla de generar receptores artificiales es la impresión molecular de polímeros sintéticos (MIP).
,
 

La impresión molecular es una tecnología en la cual sitios de reconocimiento específicos son introducidos en una estructura macromolecular usando una molécula “plantilla”. Existen diversas técnicas de impresión molecular,
 cuyas factibilidades de aplicación dependen de las propiedades moleculares de la plantilla y de las características requeridas del MIP resultante. En todos los casos, la fabricación del MIP requiere la copolimerización de una mezcla de la molécula “plantilla”, monómeros funcionalizados, monómeros de entrecruzamiento y de un solvente capaz de inducir porosidad en el nuevo material sintético. La copolimerización puede iniciarse térmica o fotoquímicamente.
 Finalmente, la extracción de la “plantilla” de los sitios específicos de reconocimiento deja en el polímero cavidades con la forma de la molécula impresa rodeada de un arreglo espacial de grupos funcionales complementarios. Los MIPs así obtenidos tienen la capacidad de (re)unirse específicamente a la molécula “plantilla” y por lo tanto, son aprovechables en diversas aplicaciones tecnológicas.
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